LOCTITE.

Teknik Bilgi Formu

LOCTITE® 573™

Temmuz 2022

URUN TANIMI Kuruma Hizi - Yapigma Boslugu Kuruma hizi yapigma
LOCTITE® 573™ asagidaki iiriin 6zelliklerini saglamaktadir: bosluguna baghdir. Asagidaki grafik grit ile kumlanmis celik
Teknoloji Akrilik p!akglarda farkli kontrollt bq$[uklgrda zamana bagli geli§’en
Kimyasal Tard Dimetakrilat ester blundlrme kesme mukavemetini gostermektedir, 1ISO 4587'ye
T . gore.

GOrtinim Yesil pasta“s
Floresan isima UV isik altinda pozitif-s " 100
Bilesenler Tek bilesenli - karistirma gerekmez %— /
Vizkozite Orta, tiksotropik £
Kiirlenme Anaerobik g 0.05 mm
ikincil kiirlenme Aktivator :'c;
Uygulama Contalama veSizdirmazlik € 50
Mukavemet Orta £

2 /

e 25
LOCTITE® 573™ sert metal yuzeyler ve flanglar arasi kapali % / 6‘(\6
montaj elemanlarini baglar. . Uriin kapali metal o 0 Qg’/’
montaj yuzeyleri arasinda havasiz kaldiginda kurutur. Tipik 0 5min 10min 30min 1h  3h  6h 24h 72h
olarak sert flanglarin form yerinde conta olarak kullanilir, Kuruma Siiresi

ornegin vites kutusu, motor kasas! vb. LOCTITE® 573™ '{in
tiksotropik yapisi ylUzeye uygulandiktan sonra go¢ etmesini
azaltir.

KURUMAMIS MALZEMENIN TiPiK OZELLIKLERI
Ozgiil Agirik @ 25 °C 1,25
Parlama Noktasi - MSDS'e bakiniz
Vizkozite, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa-s (cP):
Ug 6, hizi2,5 rpm >38.000Ms
Spindle 6, speed 20 rpm 13.500-33.000-4¢

TiPIK KURUMA PERFORMANSI

Kuruma Hizi - Yiizey Cinsi

Kuruma hizi Grindn  kullanildi§i  ylzey cinsine baghdir.
Asagidaki grafik grit ile kumlanmis, Ust-Uste yapistiriimis celik
plaka Uzerinde zamana bagh gelisen kesme mukavemetinin

ISO 4587'ye gore test edilerek farkl materyaller ile
kiyaslanmasini gostermektedir.
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Kuruma Hizi - Sicaklik
Kuruma hizi gevrenin sicakhdina baghdir. Asagidaki grafik grit
ile kumlanmis bindirme celik plakalarda farkli sicakliklarda

zamana bagli gelisen kesme mukavemetlerini
gOstermektedir, ISO 4587'ye gore.
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Kuruma Hizi - Aktivator

Kuruma hizi kabul edilemez oranda uzun ise veya buyuk
bosluklar mevcutsa, yuzeye aktivatér uygulamasi kuruma
hizini iyilegtirecektir. . Asagdidaki grafik grit ile kumlanmisg,
Ust-Uste yapistinlmis gelik plaka lzerinde Activator 7471™ ve
7649™ kullaniimigtir, kullanilarak ve ISO 4587'ye gore'e gore
zamana bagli gelisen kesme mukavemetlerini géstermektedir.

For the most direct access to local sales and technical support visit:

www.henkel.com/industrial
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KURUMUS URUNUN TiPiK OZELLIKLERI
Fiziksel Ozellikler:
Termal Genlesme Katsayisi, 80x10°
ISO 11359-2, K*
Termal lletkenlik Katsayisi, 1ISO 8302, 0,1
Wi/(m-K)
Ozgiil Sicaklik, kJ/(kg-K) 0,3
KURUMUS URUNUN TiPiK OZELLIKLERI
Yapistirici Ozellikleri
24 saat @ 22 °C' de kuruduktan sonra
Sikistirma Kesme Mukavemeti, ISO 10123:
Celik pin ve bilezik N/mm2  21,5'Ms
(psi) (=217)
72 saat @ 22 °C' de kuruduktan sonra
Bindirme Kesme Mukavemeti, ISO 4587:
Celik (grit ile kumlanmisg) N/mm? 1,3
(psi) (190)
Gerilme Mukavemeti, ISO 6922, N/mm? (psi):
Celik (grit ile kumlanmisg) N/mm? 5
(psi) (725)

TiPIK CEVRESEL DIRENG

Asagidaki testler gevre sartlarinin mukavemet Uzerindeki etkilerini
g0Ostermektedir. Bu sizdirmazlik performansinin dlgusu degildir.

Kurumus drln, 1 hafta @ 22 °C' de kuruduktan sonra
Bindirme Kesme Mukavemeti, ISO 4587:
Celik (grit ile kumlanmis)

Sicaklik Mukavemeti
Test edilen sicaklik
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Isil Yaglandirma
Belirtilen sicaklikta yaslandiriimis ve 22 °C'de test edilmistir.
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Kimyasal / Solvent Direnci
Asagidaki sartlarda yaslandiriimis ve 22 °C'de test edilmistir

Baslangic mukavemetine gore %
Cevre °C 100 h 500 h 1000 h
Motor yagi 125 100 100 100
Benzin 22 100 70 70
Su/glikol 50/50 87 100 100 100

GENEL BILGI

Bu uriiniin saf oksijen ile ve/veya oksijen a¢isindan zengin
sistemlerde kullanimi tavsiye edilmez. Klor veya kuvvetli
okside edici materyallerde sizdirmazlik amaci ile
kullanilmamalidir.

Bu iriiniin giivenli kullanim bilgileri igin, Malzeme

Giivenlik Bilgi Formu'na bagvurunuz (MSDS).

Yapisma oOncesi ylzey temizligi icin su bazl yikama
sistemlerinin kullanildi§i durumlarda, yilkama sollisyonunun
yapigtirici ile  uyumunu kontrol etmek ©&nemlidir. Bazi
durumlarda su bazl Urinler kurumayi ve yapigtiricinin
performansini etkileyebilir.

Bu drinin normal sartlarda plastikler Gzerinde kullanimi
tavsiye edilmez (6zellikle plastikler Uzerinde stres catlagi
olusabilecek termoplastik materyallerde). Bu tir yizeylerde
kullaniciya Uruni yuzey uUzerinde test ederek onaylamasi
tavsiye edilir.

Kullanim talimati:

1. En iyi performans igin yapistirilacak ylzeyler temiz ve
gresden arindiriimig olmahdir..

2. Urin iki flang yiizeyi arasinda 0,25 mm'e kadar olan
bosluklari dolduracak sekilde dizayn edilmigtir.

3. Uriini manuel olarak kesintisiz bir hat seklinde veya bir
sablon yardimi ile flans ylizeylerinden birine uygulayiniz.

4. Montajdan hemen sonra ve kuruma éncesinde Urin dusuk
basingla (<0,5 MPa) sizdirmazliga karsi test edilebilir.

5. Flansglar uygulama yapilir yapilmaz kapatimali
sikistiriimahdir.

ve

Loctite Material Specification-s

LMS tarihi Eyltl 01, 1995. Belirtilen 6zellikler igin her batch
(sarj) e ait test raporlari mevcuttur. LMS test raporlari misteri
kullanim  spesifikasyonlarina uygun oldugu dustnilerek
secilmis kalite kontrol test parametrelerini icermektedir. Ayrica
arin kalitesi ve tutarihdi yerinde kapsamli kontroller
yapilarak goriilebilir. Ozel musteri spesifikasyon ihtiyaclari
Henkel Kalite Departmani tarafindan koordine edilebilir.

For the most direct access to local sales and technical support visit:

www.henkel.com/industrial
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Depolama

Urdnd ambalaji acilmamis halde kuru ortamda depolayiniz..
Depolama bilgisi Grin ambalaji tzerindeki etikette belirtiimis
olabilir.

Uygun Depolama Sartlari: 8 °C ila 21 °C. 8 °C'nin altinda
veya 28 °C'nin uzerindeki depolama sicakliklar iriin
ozelliklerini geri doniisii olmayan sekilde -etkileyebilir.
Ambalajindan digsarnt c¢ikarlan Grin  kullanim  suresince
kirlenebilir. Kullanim fazlasi urini orijinal ambalaja geri
koymayiniz. Henkel Anonim Sirketi bu sekilde kirlenmis veya
belirtilen sartlar disinda depolanmig Urtin igin sorumluluk kabul
etmez. ilave bilgi ihtiyaci igin litfen lokal Teknik Servis Merkezi
veya Musteri Hizmet Temsilcisi ile temasa geginiz.

Cevirim Bilgileri
(°Cx1.8)+32="°F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
um/25.4 = mil
Nx0.225=1b

N/mm x 5.71 = Ib/in
N/mm? x 145 = psi
MPa x 145 = psi

N-m x 8.851 = Ib-in
N-m x 0.738 = Ib-ft
N-mm x 0.142 = 0z'in
mPa-s = cP

Disclaimer

Not: Uriiniin kullanimi ve uygulanmasina iligkin tavsiyeler dahil olmak (izere igbu
Teknik Veri Foyinde (TVF) yer alan bilgiler isbu TVF’nin diizenlendigi tarih
itibariyle iiriin hakkinda sahip oldugumuz bilgi ve deneyime dayanmaktadir. Uriin
cok cesitli farkli uygulamalara ve bulundugunuz ortamda kontrolimiz disinda
ayri uygulama ve calisma kosullarina sahip olabilir. Bu nedenle, Henkel
Urinimuizin kullandiginiz Gretim siregleri ve kosullari ile, amaglanan uygulama
ve sonuglara uygunlugundan sorumlu degildir. Uriinimiiziin bu ydndeki
uygunlugunu onaylamadan o6nce kendi denemelerinizi yapmanizi kesinlikle
tavsiye ediyoruz.

Teknik Veri Féyunde veya ilgili Grin hakkindaki diger yazih ya da soézlu
tavsiye(ler)de yer alan bilgilere iligkin herhangi bir yUkimldlik hari¢ tutulmustur,
bunun istisnasini aksinin agikga kararlastiriimis oldugu durumlar ve ihmalimizden
kaynaklanan 6lim veya bedeni yaralanmalar ve herhangi bir gegerli zorunlu Griin
sorumlulugu yasasi tahtindaki herhangi bir yikimlulik teskil eder.

Uriinlerin Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel
Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ve Henkel France SA
tarafindan teslim edilmesi halinde liitfen ayrica asagidaki hususa da dikkat
ediniz: Henkel kanuni gerekcesi ne olursa olsun yine de sorumlu tutulacak
olursa, Henkel'in sorumlulugu higbir zaman ilgili teslimatin tutarini asmayacaktir.
Uriinlerin Henkel Colombiana, S.A.S. tarafindan teslim edilmesi durumunda,
asagidaki feragatname gegerlidir: Uriiniin kullanimi ve uygulanmasina iligkin
tavsiyeler dahil olmak lizere isbu Teknik Veri Féylinde (TVF) yer alan bilgiler isbu
TVF’nin diizenlendigi tarih itibariyle Griin hakkinda sahip olduumuz bilgi ve
deneyime dayanmaktadir. Uriin gok gesitli farkli uygulamalara ve bulundugunuz
ortamda kontroliimiiz diginda ayri uygulama ve galisma kosullarina sahip olabilir.
Bu nedenle, Henkel Uriinimuzin kullandiginiz Gretim surecleri ve kosullar ile,
amaclanan uygulama ve sonuglara uygunlugundan sorumlu degildir.
Uriinimiiziin bu yéndeki uygunlugunu onaylamadan énce kendi denemelerinizi
yapmanizi kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Teknik Veri Féyunde veya ilgili Grin hakkindaki diger yazih ya da soézlu
tavsiye(ler)de yer alan bilgilere iligkin herhangi bir yUkimldlik hari¢ tutulmustur,
bunun istisnasini aksinin agikga kararlastiriimis oldugu durumlar ve ihmalimizden
kaynaklanan 6lim veya bedeni yaralanmalar ve herhangi bir gegerli zorunlu Griin
sorumlulugu yasasi tahtindaki herhangi bir yikimlGluk teskil eder.

Uriinlerin Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., veya Henkel
Canada Corporation, tarafindan teslim edilmesi durumunda, asagidaki
feragatname gecerlidir:

Bu belgede yer alan bilgiler, sadece bilgilendirme amagli olup sirketimizce dogru
olduguna inanilan verilere dayanmaktadir. Yontemleri Uzerinde herhangi bir
kontrolimiiz olmayan kisilerce elde edilmis sonuclar ile ilgili olarak herhangi bir
sorumluluk kabul edemeyiz. Uriiniin kullanim amacinin, bu belgede belirtilen
uretim yontemlerinden herhangi biriyle uyumlu olup olmadigini belirlemek ve
Urtnd  kullanan kisiler ile Grinin tatbik edildigi makina ve cihazlar olasi
tehlikelere karsi korumak amaciyla burada tavsiye edilen 6nlemleri almak,
kullanicinin sorumlulugundadir.

Bu durum isiginda Henkel Sirketi, Henkel Sirketi'ne ait iirlinlerin kullanimi
veya satigindan dogan, uriinlerin pazarlanmasi veya belirli bir amag igin
kullanilmasina yonelik garantiler de dahil olmak lizere, agikga veya listil
kapal bir sekilde belirtilmis herhangi bir garanti vermedigini veya taahhiitte
bulunmadigini 6zellikle belirtir.

Bu belgede yer alan farkli igslem veya igeriklere iligkin bilgiler, ne tglincu kisilere
ait patentlerden bagimsiz bilgiler olarak ne de s6z konusu islem veya igerikleri
kapsayan, Henkel&nbsp;Sirketi'ne ait patentler gergevesinde lisanslanmis bilgiler
olarak degerlendirilmelidir. Tim kullanicilara, bu belgede yer alan bilgileri bir
kilavuz olarak kullanarak, Grini ardi ardina kullanmadan oOnce (Urdnin,
amagladiklari uygulama igin uygun olup olmadidini test etmelerini 6neririz. Bu
artn, Amerika Birlesik Devletleri'nde veya bagka Ulkelerde bir veya birden fazla
patent veya patent bagvurusuna tabi olabilir.

Ticari Markalar

Aksi belirtiimedikge bu belgede yer alan tim ticari markalar, ABD ve baska
Ulkelerde faaliyet gosteren tim Henkel sirketlerine aittir. ® isareti, bir ticari
markanin ABD Patent ve Ticari Marka Biirosu'nca tescillenmis oldugunu gosterir.

Reference 1.1

For the most direct access to local sales and technical support visit: www.henkel.com/industrial



